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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Prizkum

Nazev prizkumu:

Misto prlzkumu:

Datum provedeni prizkumu:

Druh pruzkumu:

1.2. Investor

MDS projekt s.r.o.

Forsterova 175
566 01 Vysoké Myto

IC: 274 87 938
DIC: CZ 274 87 938

1.3. Zpracovatel

DSP a.s.

Kosténice 111
530 02 Pardubice

IC: 27555917
DIC: CZ 275 55917

Odpovédny zpracovatel:

Ing. Frantisek Haburaj, Ph.D.
CKAIT 0701216

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Prizkum konstrukee vozovky
Silnice I11/3602 Letohrad, Kun¢ickd ulice

Prizkum konstrukce vozovky
Silnice 111/3602 Letohrad, Kuncicka ulice

Silnice 111/3602 Letohrad, Kuncicka ulice
Okres Usti nad Orlici

Pardubicky kraj

Duben 2019

Stanoveni skladby konstrukce vozovky

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -3-
Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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2. PODKLADY

1. Objednavka investora s uvedenym poétem a mistem pozadovanych vyvrtl
konstrukce vozovky.
2. Prohlidka zajmového uzemi zpracovatelem.

3. ZDUVODNENI PRUZKUMU

Vzhledem k pfipravované opravé vozovky Silnice 111/3602 Kuncicka ulice ve mésté
Letohrad, bylo investorem prizkumu objednano u zpracovatele provedeni prizkumu
konstrukce vozovky formou jadrovych vyvrtl. Ke stavajici vozovce neni k dispozici
zadna projektova dokumentace, jez by spolehlivé popisovala skladbu konstrukce
vozovky. Nepodarilo se dohledat ani zaznamy o provedené vystavbé této vozovky
nebo pfipadnych rekonstrukcich.

4. PROVEDENY PRUZKUM
4.1. Zakladni udaje o provedeném priizkumu

Zamova oblast se nachazi na Silnici I1I/3602 Kuncicka ulice v intravilanu mésta
Letohrad, okres Usti nad Orlici, Pardubicky kraj. Cilem prizkumu bylo stanoveni
tloustky konstrukénich vrstev vozovky pozemni komunikace v zajmovém useku
formou jadrovych vyvrtQ.

Celkem byly provedeny 2 jadroveé vyvrty @ 100 mm na Silnici 111/3602 Kuncicka ulice
ve mésté Letohrad. Mista vyvrtl ve vozovce byla po dohodé s investorem stanovena
tak, aby byla reprezentativnim vzorkem stavu vozovky. Prlzkumné vyvrty byly
provedeny na celkovou tloustku konstrukce vozovky. Vyvrty byly provadény ve
vozovkach s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev.

4.2. Popis stavajiciho stavu

Zamovy usek Silnice 111/3602 Kuncicka ulice ve mésté Letohrad se nachazi
v provoznim staniceni km 0,000 — 0,395. Zacatek reSeného useku je v misté
kiizovatky se Silnici [I/360, konec uUseku je situovan v misté pracovni spara u
nemovitosti €. p. 854. Celkova délka zagjmového useku je 395 m.

Stavajici vozovka s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev vykazuje znamky poruch a

nerovnosti, které zhorsuji sjizdnost komunikace, bezpecné uzivani a jizdni komfort
na komunikaci.

Odvedeni srazkovych vod z komunikace je zabezpeCeno systémem podélnych a
pricnych sklond do silniénim pfikopy, pfipadné do prilehlé zelené.

4.3. Popis provedeného prizkumu

Na zajmovém useku komunikace byly provedeny celkem 2 jadrové vyvrty @ 100 mm.
Pocet diagnostickych vyvrtu byl stanoven po dohodé s investorem akce vzhledem

-4 -



D S P Pruzkum konstrukce vozovky
a ° S ® Silnice I11/3602 Letohrad, Kun¢ickd ulice

k charakteru a délce zajmového Useku komunikace. Situovani provedenych vyvrtu je
patrné z Prilohy |.

Vyvrty byly provadény na celkovou tloustku konstrukce vozovky tak, aby bylo mozno
spolehlivé stanovit tloustky konstrukénich vrstev vozovky. Mista a poCet provedenych
vyvrtl byla stanovena po dohodé s investorem a po prohlidce komunikace tak, aby
méla maximalni vypovidaci hodnotu o zajmovém useku komunikace.

Pfi provadéni vyvrtd nedoslo k zadnym negativnim skuteé¢nostem, které by ovlivnily
kvalitu provedenych diagnostickych praci.

Provedené vyvrty byly oznaCeny symbolem Vzorek — V1 a V2. Znaceni bylo
provedeno vzestupné ve sméru krizovatka se Silnici 11/360 — pracovni spara u
nemovitosti €. p. 854, tj. ve sméru provozniho stani¢eni komunikace.

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -5-
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice 1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Vzorek — V1

Popis polohy vyvrtu:

Konstrukce vozovky:

Celkova tloustka

konstrukce vozovky:

Silnice 111/3602 Letohrad, Kuncicka ulice
pravy jizdni pruh vozovky (smér Kuncice)
km 0,072 00

1,20 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

45mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
45mm  ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy

280mm S Stérk (frakce 0/32, zahlinéno)
60mm S Stérk (frakce 0/64, zahlinéno)
430 mm

Fotodokumentace Vzorku - V1:

Obr. 1 - Jadro vyvrtu Vzorek — V1 (in situ).

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -6 -
Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 2 - Jadro vyvrtu Vzorek — V1 (laborator).

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -7 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice 1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Vzorek — V2

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/3602 Letohrad, Kunéicka ulice
levy jizdni pruh vozovky (smér Kuncice)
km 0,350 00
0,85 m od zpevnéné hrany vozovky vilevo

Konstrukce vozovky: 45mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
30mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
40mm  ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
55mm S Stérk (frakce 0/64)

230mm S Stérk (frakce 0/32, zahlinéno)

w

Celkova tloustka
konstrukce vozovky: 400 mm

Fotodokumentace Vzorku - V2:

Obr. 3 - Jadro vyvrtu Vzorek — V2 (in situ).

VZOREK - v2

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -8 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice 1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Obr. 4 - Jadro vyvrtu Vzorek — V2 (laborator).

® | VZOREK -V2

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -0.-
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice 1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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5. VYSLEDKY PRUZKUMU

Celkem byly provedeny 2 jadrové vyvrty @ 100 mm na vozovce Silnice 111/3602
Kuncicka ulice ve mésté Letohrad.

Tab. 1— Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu VVzorek — V1.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka

45 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

45 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy

V1
N . frakce 0/32
280 mm | S Sterk zahlinéno
L . . frakce 0/64
60 mm | S Sterk zahlinéno

Celkem 430 mm

Tab. 2 — Skladba konstrukcnich vrstev vozovky v misté vyvrtu \VVzorek — V2.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka

45 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

30 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

V2 40 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
55mm | S Stérk frakce 0/64
< <, v frakce 0/32
230 mm | S Stérk zahlinéno

Celkem 400 mm

6. DOPORUCENI A ZAVER

V dubnu 2019 byly provedeny 2 jadrové vyvrty @ 100 mm pro uréeni skladby
konstrukce vozovky Silnice [11/3602 Kuncicka ulice ve mésté Letohrad. Diagnostické
vyvrty byly provedeny na celkovou tloustku konstrukce vozovky, a to
v reprezentativnich mistech zamového uUseku komunikace. Z diagnostického
prizkumu byla uéinéna fotodokumentace a sepsana souhrnna zprava.

Provedeny priuzkum muze slouzit jako podklad pro navrh opravy Silnice 111/3602
Kuncicka ulice v zajmovém useku komunikace ve mésté Letohrad.

Kosténice, duben 2019 Ing. Jakub Fort
Ing. Frantisek Haburaj, Ph.D.
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