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 SILNICE III/3051 VYSOKÉ CHVOJNO

D 2

V místě opěrné zdi v km 0,067 - km 0,198 bude sanace rozšířena cca na 50 % plochy silnice a bude doplněna geomříž s
netkanou textilií (TP147) pod ložnou vrstvu v celé ploče vozovky. Pod geomříží bude proveden spojovací postřik PS-C 0,6
kg/m2.

Specifikace geomříže:
Sklovláknitý výztužný kompozit pletený z vysoce pevných skelných vláken s tahovou pevností 115x115 ±15 kN/m, plošnou
hmotností ≥430 g/m2 a pevnosti ve spoji ≥74N. Je natužen teplotně stabilním elastomerovým polymerem s bodem měknutí
≥230°C (EN ISO 3146). Ochrana před poškozením výztuže během aplikace, pojezdů a asfaltování se zbytkovou pevností ≥95%
(EN ISO 10722).
Výztužný kompozit je opatřen vylehčenou netkanou textilií o hmotnosti ≤40g/m2 a CBR ≥33mm, která umožňuje aplikaci
kompozitu na frézovaný nebo nerovný asfaltový povrch, přičemž zlepšuje slepení asfaltových vrstev. Výztužný kompozit musí
být prověřen na zvýšení životnosti únavovou zkouškou s hodnotou >60% (dle EN 12697-24) u vyztužené konstrukce v porovnání
s nevyztuženou. Výztuž musí být šetrná k životnímu prostředí s prokazatelnými nezávislými zkouškami na recyklovatelnost a
frézovatelnost po skončení životnosti konstrukce.
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KONSTRUKCE VOZOVKY OŽK  40 mm ACO 11+ Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 ACO 11+ Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 ČSN EN 13 108-1 250 g/m  PS-C Postřik spojovací - kat.em. ČSN 73 6129 2PS-C Postřik spojovací - kat.em. ČSN 73 6129 Postřik spojovací - kat.em. ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 70 mm ACL 16+, CRmB Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ČSN EN 13 108-1 ACL 16+, CRmB Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ČSN EN 13 108-1 Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ČSN EN 13 108-1 ČSN EN 13 108-1 350 g/m2 PS-CP Postřik spojovací - mod. kat.em. ČSN 73 6129 PS-CP Postřik spojovací - mod. kat.em. ČSN 73 6129 Postřik spojovací - mod. kat.em. ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 110 mm Celkem zpevněných vrstev Celkem zpevněných vrstev 
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KONSTRUKCE VOZOVKY SANACE 40 mm ACO 11+ Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 ACO 11+ Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 ČSN EN 13 108-1 250 g/m  PS-C Postřik spojovací - kat.em. ČSN 73 6129 2PS-C Postřik spojovací - kat.em. ČSN 73 6129 Postřik spojovací - kat.em. ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 70 mm ACL 16+, CRmB Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ČSN EN 13 108-1 ACL 16+, CRmB Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ČSN EN 13 108-1 Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ČSN EN 13 108-1 ČSN EN 13 108-1 350 g/m  PS-CP Postřik spojovací - mod. kat.em. ČSN 73 6129 2PS-CP Postřik spojovací - mod. kat.em. ČSN 73 6129 Postřik spojovací - mod. kat.em. ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 70 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 ČSN EN 13 108-1 1000 g/m2 PI-C Postřik infiltrační - kat.em. ČSN 73 6129 PI-C Postřik infiltrační - kat.em. ČSN 73 6129 Postřik infiltrační - kat.em. ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 130 mm ŠD Štěrkodrť fr. 0-32 ČSN 73 6126-1 ŠD Štěrkodrť fr. 0-32 ČSN 73 6126-1 Štěrkodrť fr. 0-32 ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 200 mm ŠD Štěrkodrť fr. 0-63 ČSN 73 6126-1 ŠD Štěrkodrť fr. 0-63 ČSN 73 6126-1 Štěrkodrť fr. 0-63 ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 510 mm Celkem zpevněných vrstev Celkem zpevněných vrstev 
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PŘÍČNÁ SPÁRA ZALITA ASF. ZÁLIVKOU 20x40 mm
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