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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

1.1. Průzkum 
Název akce:  Diagnostika – průzkum konstrukce vozovky 

 Jaroměřice – most ev. č. 36620-1 

Místo průzkumu:  Obec: Jaroměřice 

 Okres: Svitavy 

 Kraj: Pardubický 

Datum provedení průzkumu: 22. 2. – 9. 3. 2022 

Druh průzkumu:   Průzkum konstrukce vozovky (skladba) 

  Rozbor zeminy z podloží 

 Zjištění obsahu PAU v pojivu asfaltových vrstev 

1.2. Objednatel Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 

 Haškova 1714/3 

 500 02 Hradec Králové 

 

  

1.3. Zpracovatel  M.I.S. a.s. 

 Resslova 956/13 

 500 02 Hradec Králové 

 IČ: 421 95 683 

 DIČ: CZ421 95 683 

 Telefon: +420 495 842 111 

 E-mail: info@mishk.cz 

 Web: www.mishk.cz 

 Odpovědný zpracovatel: Jan Rozehnal, DiS. 
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2. PODKLADY 
 

Jako podklad sloužila objednávka zadavatele č. 22NA01\I00000004 ze dne 11. 1. 2022 se zadáním průzkumu. 

 

3. ZADÁNÍ PRŮZKUMU 
 

Objednatelem byl u zpracovatele objednán průzkum konstrukce vozovky a posouzení obsahu polycyklických 

aromatických uhlovodíků v pojivu asfaltových vrstev. 

Lokalita měření: silnice III. třídy 

Zadání: 

 zjištění konstrukčních vrstev vozovky – popis a tloušťky 

 zjištění obsahu PAU v asfaltových vrstvách dle Vyhlášky 130/2019 

 zatřídění zeminy z podloží 

Specifikace lokalit: 

 komunikace III. třídy III/36620, sjezd do pole a obě předpolí mostu ev. č. 36620-1  
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4. PROVEDENÝ PRŮZKUM  
 

4.1. Základní údaje o provedeném měření  
Zájmové komunikace se nachází u obce Jaroměřice. Pro zjištění skladby komunikace byly provedeny 3 jádrové 

vývrty asfaltového souvrství a penetrační sondy do hloubky cca jednoho metru k průzkumu podkladních vrstev a 

podloží konstrukce.  

4.2. Popis stávajícího stavu 
Stávající povrch je zhotoven z asfaltobetonové směsi.  

4.3. Popis provedeného průzkumu  
Ke zjištění mocnosti konstrukčních vrstev byla zvolena 3 místa, která byla vybrána dle požadavku objednatele. 

Práce byly provedeny na komunikace III/36620. Přesná lokalizace realizovaných sond je označena v situaci. Ke 

zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích byl použit jádrový vývrt s označením JV1. 
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Situace polohy vývrtů a sond 
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5. FOTODOKUMENTACE A POPIS SKLADBY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení 

vzorku
Poznámka

1 70 Asfaltové souvrství

2 55 Penetrační makadam

3 275 ŠD frakce 0/32 mm

4 210 Štěrkopísek

5 390 Písčitá zemina

Celkem

Konstrukce vozovky - původní vozovka

S1

                                1000 mm
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Označení 

vzorku
Poznámka

1 85 Asfaltové souvrství

3 115 ŠD frakce 0/32 mm

4 350 Štěrkopísek

5 450 Písčitá zemina

Celkem                                 1000 mm

Konstrukce vozovky - původní vozovka

S2
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Označení 

vzorku
Poznámka

1 135 Asfaltové souvrství

3 265 ŠD frakce 0/32 mm

4 200 Štěrkopísek

5 400 Písčitá zemina

Celkem

Konstrukce vozovky - původní vozovka

S3

                                1000 mm
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Soupis sond 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonda
Staničení 

(pracovní)

Asf. 

souvrství

Penetrační 

makadam
ŠD 0/32 ŠP

Písči tá  

zemina
Poznámka

S1 1,945 0-70 70-125 125-400 400-610 610-1000 pravá strana; 1,2 m od kraje 

S2 1,960 0-85 85-200 200-550 550-1000 pravá strana; 0,9 m od kraje 

S3 1,980 0-135 135-400 400-600 600-1000 levá strana; 1,0 m od kraje 
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6. FOTODOKUMENTACE A POPIS ASFALTEM STMELENÝCH VRSTEV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jádrový 

vývrt

Staničení 

(pracovní)

Obrusná 

vrstva

Ložní 

vrstva

Podkladní 

vrstva I.

Podkladní 

vrstva II.

Celkem 

mm
Poznámka

JV1 1,945 30 40 70 pravá strana; 1,2 m od kraje 

JV2 1,960 50 35 85 pravá strana; 0,9 m od kraje 

JV3 1,980 45 40 25 25 135 levá strana; 1,0 m od kraje 
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Fotodokumentace jádrových vývrtů 
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Fotodokumentace provádění vývrtů a sond 

 

Provádění sondy č. 1 
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Provádění sondy č. 2 

7. ROZBOR ZEMINY Z PODLOŽÍ 
 

Vzorek zeminy z podloží ze směsného vzorku sondy č. 1, 2, 3 byl zatříděn jako písek hlinitý. Zemina byla 

posouzena jako mírně namrzavá až namrzavá a je podmínečně vhodná jak do násypu, tak do aktivní zóny. 

Hodnota CBR je 19,1 % vůči normovanému štěrku.  

Kompletní protokol v příloze. 
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8. VYHODNOCENÍ OBSAHU PAU V POJIVU ASF. VRSTEV  
 

Vrstvy z provedeného vývrtu JV1 byly připraveny a předány k rozborům do akreditované laboratoře č. 1163 ALS 

Czech Republic, s.r.o. 

Výsledky stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Dle vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady zůstává v platnosti i Vyhláška 130/2019 Sb.  

Dle vyhlášky 130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo 

přestává být odpadem se znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nestává odpadem, ale je vedlejším 

produktem pokud se použije dle následující tabulky. 

Tabulka 1 Možnosti využití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 

Použití/kvalitativní třída ZAS-T1 

Výroba asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena ANO 

Nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo 
obdobné dopravní plochy 

ANO 

Nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo 
obdobné dopravní plochy v ochranném pásmu vodního zdroje 

ANO 

Ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy ANO 

Nestmelená ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní 
plochy v ochranném pásmu vodního zdroje 

ANO 

Konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati ANO 

Nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest ANO 

Nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest v ochranném pásmu vodního 
zdroje 

ANO 

Číslo vzorku ozn. vývrtu/vrstva tl. (mm) Typ asfaltové vrstvy Obsah PAU (mg/kg sušiny) Kvalitativní třída

1 1/1 30 obrusná <3,20 ZAS-T1

2 1/2 40 podkladní <3,20 ZAS-T1

3 1/3 55 penetrační makadam 8,43 ZAS-T1

Kvalitativní třída Počet vzorků

ZAS - T1 3

ZAS - T2 0

ZAS - T3 0

ZAS - T4 0

celkem 3

Vyhl. 130/2019

suma 16 PAU ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4

Celkové množství 

polyaromatických 

uhlovodíků (PAU)

≤12 12<x≤25 25<x≤300 >300

pozn.: hodnoty v mg/kg sušiny

Kvalitativní třída
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Hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní nebo obdobné 
dopravní plochy či konstrukce železniční trati 

ANO 

Technologie recyklace za studena na místě ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 9. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jan Rozehnal, DiS.     Ing. Martin Buštík 

       technik zkušební laboratoře              ředitel CL Hradec Králové 
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 PROTOKOL S VÝSLEDKY PAU V POJIVU DLE VYHLÁŠKY 130/2019 
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PROTOKOL ROZBORU ZEMINY Z PODLOŽÍ 
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