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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

1.1. Průzkum 
Název akce:  Diagnostický průzkum a návrh opravy konstrukce vozovky 

 Obnova silnice III/35720 Dvořiště - Doubravice 

Místo průzkumu:  Silnice III/357 20 Dvořiště - Doubravice 

 Okres: Ústí nad Orlicí 

 Kraj: Pardubický 

Datum provedení průzkumu: 28. 3. - 26. 4. 2022 

Druh průzkumu:   Diagnostický průzkum konstrukce vozovky s návrhem opravy 

 

1.2. Objednatel MDS projekt s.r.o. 

 Försterova 175 

 566 01 Vysoké Mýto 

 

  

1.3. Zpracovatel  M.I.S. a.s. 

 Resslova 956/13 

 500 02 Hradec Králové 

 IČ: 421 95 683 

 DIČ: CZ421 95 683 

 Telefon: +420 495 842 111 

 E-mail: info@mishk.cz 

 Web: www.mishk.cz 

 Odpovědný zpracovatel: Ing. Martin Buštík 

     Jan Rozehnal, DiS. 

 

 

 

mailto:info@mishk.cz
http://www.mishk.cz/
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2. PODKLADY 
 

Jako podklad sloužila objednávka č. OV-41/2022 ze dne 10. 03. 2022 se zadáním průzkumu. 

Předpisy:   

 ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1:  

 Stanovení vlhkosti  

 ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení 
zrnitosti zemin 

 ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení 
konzistenčních mezí 

 řada norem ČSN EN 12697 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka  

 řada norem ČSN EN 13108 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály  

 ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací  

 ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování  

 ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola  

 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

 ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží  

 TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek  

 TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek  

 TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem  

 TP 150 Údržba a opravy vozovek pozemních komunikací obsahujících dehtová pojiva  

 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací  

 TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena  

 TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka  

 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)  

 TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

 Vyhláška 130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo 
přestává být odpadem 

Protokoly: 

 Protokol o zkoušce č. 343/22/CSL/HK 

 Protokol o zkoušce č. PR2235650 

Další podklady: 

 Celostátní sčítání dopravy ŘSD – 2020 
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3. ZADÁNÍ PRŮZKUMU 
 

Objednatelem byl u zpracovatele objednán průzkum konstrukce vozovky včetně návrhu opravy konstrukce vozovky 

komunikace silnice III/35720 spojující obce Dvořiště a Doubravice.  

Zadání: 

 zjištění konstrukčních vrstev vozovky – popis a tloušťky asfaltem stmelených a podkladních vrstev 

 vizuální prohlídka  

 zatřídění zemin z podloží dle ČSN 73 6133 

 měření únosnosti vozovky FWD s výpočtem zbytkové životnosti 

 stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

 vypracování závěrečné zprávy 

Specifikace lokality: 

 silnice III. třídy číslo III/35720, KM 0,000 – 1,630 (pracovní staničení KM 0,000 – 1,630) 

 délka 1 630 m 

4. PROVEDENÝ PRŮZKUM  
 

4.1. Popis hodnocené komunikace 
Cílem zprávy je posouzení stávajícího stavu konstrukce vozovky a návrh nového složení konstrukce vozovky silnice 

III/357 20 v celkové délce 1 630 m, viz obrázek 1, která bude rekonstruována. Posuzovaný úsek silnice III/357 20 začíná 

na křižovatce se silnicí II/357 v obci Dvořiště, provozní staničení KM 0,000 (pracovní KM 0,000) a končí po 1 630 

metrech v napojení na již rekonstruovaný úsek silnice III/35720 v obci Doubravice, v provozním staničení KM 1,630 

(pracovní staničení 1,630). Silnice je dvoupruhová obousměrná pozemní komunikace šíře v průměru 5,5 m. Vede 

převážně extravilánem mezi obcemi Dvořiště a Doubravice. Odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným 

sklonem do okolního terénu.  
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Obrázek 1 Lokalizace posuzované komunikace III/357 20 

 

 

4.2. Návrhová úroveň porušení, dopravní zatížení  
Vzhledem k dopravnímu významu silnice III. třídy je komunikace zařazena do návrhové úrovně porušení D1. Dopravní 

zatížení je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel. Celostátní sčítání dopravy 

v roce 2020 na tomto zájmovém úseku nebylo provedeno. Odborným odhadem byla určena hodnota 30 TNV/24 hod., 

což odpovídá třídě dopravního zatížení V (15- 100 TNV denně v obou směrech). 

4.3. Vizuální prohlídka stavu komunikace 
Na obrusné vrstvě vozovky se v zájmovém úseku nacházejí poruchy ze všech skupin – tj. ztráta hmoty, trhliny i 

deformace. Některé poruchy se nacházejí samostatně, převážně se však jedná o kombinaci více poruch najednou.  

Nejčastější poruchou jsou trhliny podélné rozvětvené, nepravidelné hrboly, výtluky, vysprávky, síťové trhliny a zvýšená 

krajnice vozovky spojená s nefunkčními zanesenými příkopy. Kompletní pasportizace poruch nebyla objednatelem 

požadována. 

4.4. Skladba konstrukce vozovky 
Pro ověření tloušťky a skladby konstrukčních vrstev vozovky bylo v celé délce posuzovaného úseku silnice III/35720 

provedeno 5 jádrových vývrtů o průměru 150 mm a 5 penetračních sond o průměru 100 mm. Průzkum konstrukce byl 

proveden do hloubky cca 1000 mm.  Podrobný popis skladby konstrukčních vrstev z provedených jádrových vývrtů a 

sond je uveden v tabulce 1 a graficky na obrázku 2.  
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Tabulka 1 Tloušťky a popis konstrukčních vrstev v místech vrtaných sond silnice III/35720 

Sonda 
Staničení 
(pracovní) 

Asf. 
souvrství 

Penetrační 
makadam 

Zahliněný 
štěrk 

Stěrkovito 
hlinitá 
zemina 

Poznámka 

S1 0,180   0-80 80-450 450-1000 pravá strana; 0,6 m od kraje  

S2 0,560   0-130 130-460 460-1000 levá strana; 0,5 m od kraje  

S3 0,790   0-150 150-500 500-1000 pravá strana; 0,6 m od kraje  

S4 1,030 0-35 35-75 75-420 420-1000 levá strana; 0,6 m od kraje  

S5 1,510   0-90 90-400 400-1000 pravá strana; 0,8 m od kraje  

 Pozn.: hodnoty v tab. v mm (od-do) 

 Tloušťka zjištěné asfaltem stmelené vrstvy v místě vysprávky (sonda S4) je 35 mm. 

 Tloušťka zjištěné obrusné vrstvy PM se pohybuje mezi 40 – 150 mm (v průměru 100 mm). 

 Tloušťka zjištěné nestmelené podkladní vrstvy ze zahliněného štěrku se pohybuje mezi 310 – 370 mm (v 

průměru 340 mm). 

 Podloží vozovky tvoří štěrkovitá zemina typu G4 GM  

 Poměr únosnosti CBR zeminy z podloží směsného vzorku sond S1, S2 a S3 má hodnotu 2,7 %, ze směsného 

vzorku sond S4 a S5 má hodnotu CBR 2,4%. 

Obrázek 2 Graf tloušťky konstrukčních vrstev vrtaných sond silnice III/35720 
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Obrusná vrstva krytu je tvořena vrstvou z penetračního makadamu PM průměrné tloušťky 100 mm. Pod ní byla 

zaznamenána nestmelená podkladní vrstva ze štěrkodrtě frakce 0/63, která je kontaminována zahliněním. V aktivní 

zóně vozovky byla zjištěna zemina typu SG GM štěrk hlinitý. Zemina G4 GM je namrzavá až nebezpečně namrzavá 

zemina, která je podmínečně vhodná do násypu i do podloží vozovky. Předpokládané charakteristiky zeminy jsou 

uvedeny v TP 170. Modul přetvárnosti Edef,2 by se měl pohybovat mezi 25 MPa až 60 MPa, poměr únosnosti po uložení 

ve vodě 5 % až 30 %. Byly homogenizovány dva směsné vzorky zeminy – první směsný vzorek ze sond S1, S2 a S3 a 

druhý směsný vzorek z odebraných sond S4 a S5. Na směsných vzorcích byla provedena klasifikace zemin z úrovně 

podloží vozovky a byla stanovena hodnota CBR - protokol o provedených zkouškách v příloze C. 

Obrázek 3 Lokalizace vrtaných sond silnice III/35720 

 
 

  

brázek 7 Lokalizace vr taných sond s ilnice III/33744  

 

4.5. Vyhodnocení obsahu PAU v pojivu asfaltových vrstev  
Z jádrových vývrtů – JV1 a z JV5 byly odebrány vzorky PM na stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi. Tyto byly 

rozděleny a následně připraveny a předány k rozborům do akreditované laboratoře č. 1163 ALS Czech Republic, s.r.o. 

Jednalo se celkem o 2 vzorky, z každého vývrtu po jednom. Výsledky stanovení obsahu polycyklických aromatických 

uhlovodíků jsou uvedeny v tabulce 2. Podrobné výsledkové protokoly zkoušek v příloze D. 
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Tabulka 2 Výsledky stanovení obsahu PAU silnice III/35720:  

 

Dle vyhlášky 130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává 

být odpadem se znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nestává odpadem, ale je vedlejším produktem 

pokud se použije dle následující tabulky. 

Tabulka 2 Možnosti využití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 

Použití/kvalitativní třída ZAS-T1 

Výroba asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena ANO 

Nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo 
obdobné dopravní plochy 

ANO 

Nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo 
obdobné dopravní plochy v ochranném pásmu vodního zdroje 

ANO 

Ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy ANO 

Nestmelená ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní 
plochy v ochranném pásmu vodního zdroje 

ANO 

Konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati ANO 

Nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest ANO 

Nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest v ochranném pásmu vodního 
zdroje 

ANO 

Hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní nebo obdobné 
dopravní plochy či konstrukce železniční trati 

ANO 

Technologie recyklace za studena na místě ANO 
 

4.6. Popis výpočtu a posouzení naměřených dat FWD 
Měření únosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s TP 87 rázovým zatěžovacím zařízením RODOS 10001, zatížením 

jehož hodnota je přibližně ekvivalentní s dotykovým tlakem návrhové nápravy (tzn. 0,65 MPa). Průhyby jsou 

Číslo vzorku ozn. vývrtu/vrstva tl. (mm) Typ asfaltové vrstvy Obsah PAU (mg/kg sušiny) Kvalitativní třída

1  1/1 80 pentrační makadam <3,20 ZAS-T1

2  5/1 40 pentrační makadam 6,30 ZAS-T1

Kvalitativní třída Počet vzorků

ZAS - T1 2

ZAS - T2 0

ZAS - T3 0

ZAS - T4 0

celkem 2

Vyhl. 130/2019

suma 16 PAU ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4

Celkové množství 

polyaromatických 

uhlovodíků (PAU)

≤12 12<x≤25 25<x≤300 >300

pozn.: hodnoty v mg/kg sušiny

Kvalitativní třída
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zaznamenány na sedmi snímačích, jejichž umístění je ve vzdálenostech 0, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800 a 2100 

mm od středu zatěžovací desky. 

Naměřené hodnoty průhybů na všech snímačích jsou uvedeny v tabulkách v příloze B této zprávy. Průběh průhybů 

zaznamenaných na všech snímačích na sledovaném úseku je pro ilustraci znázorněn v grafické podobě v grafech č.1. V 

grafech č. 2 jsou vykresleny průběhy průhybů d1 - charakterizujícího mechanickou účinnost krytu vozovky, d2 - 

charakterizující mechanickou účinnost podkladních vrstev a d7 - charakterizujícího mechanickou účinnost podloží. 

Z naměřených hodnot průhybů v teplotních podmínkách zjištěných při měření se vypočítávají pomocí zpětného 

výpočtu rázové moduly pružnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky opravené na návrhovou teplotu. Tyto 

hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č. 1 přílohy B. 

Vypočtené hodnoty rázových modulů pružnosti na každém bodě a dopravní zatížení jsou dále vstupními veličinami 

analytického výpočtu zbytkové doby životnosti. V případě, že není známo dopravní zatížení, provádí se výpočet 

zatížitelnosti, tj. stanoví se počet TNV pro stanovenou dobu životnosti, které vozovka unese. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v příloze v tabulkách č. 2. Dále jsou zde uvedeny deformační charakteristiky vrstev, limitní počty vozidel, 

relativní porušení, kritická vrstva a přehled chyb výpočtu dle požadavků TP 87 „Navrhování údržby a oprav netuhých 

vozovek“. 

Průhyby vozovky silnice III/35720 zjištěné na snímači přímo v místě působení rázového pulzu se pohybují od 708 μm do 

1761 μm, průměrná hodnota je 1132 μm.  

Obrázek 4 Graf průběhů průhybů krytu, podkladu a podloží silnice III/35720 
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Podrobné výsledky z provedeného měření únosnosti jsou v příloze B. 

4.7. Zhodnocení porušení vozovky 
Posuzovaný úsek silnice III/35720 lze z hlediska stavu povrchu a rozsahu poruch jako celek hodnotit klasifikačním 

stupněm 5, což vyžaduje nutné provedení opravy vozovky. Z hlediska zbytkové doby životnosti lze úsek silnice III/35720 

jako celek hodnotit také klasifikačním stupněm 5. Na základě měření únosnosti FWD a velikosti dopravního zatížení 

vozovka silnice III/35720 vykazuje zbytkovou dobu životnosti 0,5 roku. 

4.8. Návrh opravy konstrukce vozovky 
Návrh nové skladby konstrukce vozovky vychází ze stávající skladby konstrukce zjištěné jádrovými vývrty a vrtanými 
sondami, měření průhybů zařízením FWD, pasportizace poruch, charakteristiky konstrukčních materiálů a rozborů 
zemin v podloží vozovky. 
Pro posouzení konstrukce vozovky byly uvažovány uvedené podmínky: 

 délka navrhovaného období: 25 let 

 návrhová úroveň porušení: D1 

 návrhová hodnota celkového počtu TNV za návrhové období TNVcd: 149 878 

 třída dopravního zatížení: V 

 koeficient růstu dopravy na začátku návrhového období: 1,04 

 koeficient růstu dopravy na konci návrhového období: 1,15 

 součinitel pro obousměrné komunikace s jedním jízdním pruhem v jednom směru C1 = 0,5 

 součinitel vyjadřující fluktuaci stop C2 = 0,7 (pro ostatní úrovně porušení a TDZ) 

 součinitel spektra hmotnosti náprav TNV C3 = 0,50 (netuhé vozovky – běžné dopravní zatížení) 

 součinitel vlivu rychlosti pohybu TNV C4 = 2,0 (zastavování vozidel a rychlost nižší než 50 km/h) 

 dokonalý styk na všech vrstvách 

 hodnota charakteristického indexu mrazu: 400 °C 

 podloží: nebezpečně namrzavé 

 vodní režim: pendulární 

 Návrhová hodnota modulu zeminy v podloží: 33,23 MPa; 

 Poissonovo číslo: 0,400; 

 zatížení návrhové nápravy: 100 kN; 

 počet kol se zdvojenými pneumatikami: 2; 

 vzdálenost středu dotykových ploch: 0,344 m; 

 poloměr zatěžovacích ploch: 0,1203 m; 

 dotykový tlak (intenzita svislého rovnoměrného zatížení): 0,55 MPa. 
 
Konstrukce vozovek byly posouzeny programem Laymed TP 170 (ČSN EN).  
Návrh byl zpracován a posouzen ve dvou variantách. 
 
VARIANTA III/357 20 - A 

- odstranění stávajících konstrukčních vrstev v tloušťce 450 mm, 
- urovnání a zhutnění stávajícího podloží, požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 45 MPa, 
- v případě potřeby při nesplnění požadované hodnoty Edef,2 provést sanaci podloží výměnou stávajícího materiálu 

za vhodný dle ČSN 73 6133 v tloušťce min. 400 mm, 
- provedení spodní podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDB  frakce 0/63 v tloušťce 200 mm dle ČSN EN 13285, ČSN 73 

6126-1 
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- provedení horní podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA  frakce 0/63 v tloušťce 150 mm dle ČSN EN 13285, ČSN 73 
6126-1 

- pokládka podkladní vrstvy ACP 16 + 50/70 v tl. 70 mm dle ČSN 73 6121 resp. ČSN EN 13108-1, 
- spojovací postřik dle ČSN 73 6129, PS-C; 0,30 kg.m-2 zbytkového pojiva, 
- pokládka obrusné vrstvy ACO 11+  50/70 v tl. 40 mm dle ČSN 73 6121 resp. ČSN EN 13108-1. 
 

Skladba vozovky varianta III/357 20 - A: 

Podúsek č. A 

Staničení km 0,000 - km 1,630 

  

Stávající konstrukce mm 

Penetrační makadam 75 - 150 

Nestmelené vrstvy 310 - 370 

CELKEM 400 - 500 

  

Návrh konstrukce vozovky mm 

ACO 11 +  50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 40 

PS-C; 0,30 kg.m-2 zbytkového pojiva 

ACP 16 + 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 60 

ŠDA 0/63, ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 150 

ŠDB 0/63, ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 200 

Nestmelené vrstvy (původní) 0 - 50  

CELKEM min. 450 
 

odstranění stávajících konstrukčních vrstev 450 mm 

provedení nových nestmelených podkladních vrstev 350 mm 

pokládka asfaltových vrstev 100 mm 

navýšení nivelety 0 mm 
 

Délka návrhového období 25 let 

30 TNV za den  

149 878 TNV za návrhové období 

TDZ V 
 

Posouzení konstrukce vozovky 
Návrhové období 25 

let 

  mezní hodnota 
zjištěná 
hodnota 

hodnocení 

Relativní poškození vozovky 0,85 0,206 vyhovuje 

Relativní poškození podloží 0,85 0,546 vyhovuje 
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VARIANTA III/357 20 – B 
- provedení recyklace za studena na místě RS CA 0/63 v tl. 150 mm dle TP 208, 
- infiltrační postřik dle ČSN 73 6129, PI-C; 0,70 kg.m-2 zbytkového pojiva, 
- pokládka podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle ČSN 73 6121 resp. ČSN EN 13108-1, 
- spojovací postřik dle ČSN 73 6129, PS-C; 0,30 kg.m-2 zbytkového pojiva, 
- pokládka obrusné vrstvy ACO 11+  50/70 v tl. 40 mm dle ČSN 73 6121 resp. ČSN EN 13108-1. 

 
Skladba vozovky varianta III/357 20 - B: 

Podúsek č. B 

Staničení km 0,000 - km 1,630 

    

Stávající konstrukce mm 

Penetrační makadam 75 - 150 

Nestmelené vrstvy 310 - 370 

CELKEM 400 - 500 

    

Návrh konstrukce vozovky mm 

ACO 11 + 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 40 

PS-C; 0,30 kg.m-2 zbytkového pojiva   

ACP 16 + 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 50 

PI; 0,70 kg.m-2 zbytkového pojiva   

Recyklace za studena na místě RS CA 0/63; TP 208 150 

Nestmelené vrstvy (původní) 250 - 350 (290) 

CELKEM min. 490 

 

recyklace za studena na místě TP 208 150 mm 

pokládka asfaltových vrstev 90 mm 

navýšení nivelety 90 mm 

 

Délka návrhového období 25 let 

30 TNV za den  

149 878 TNV za návrhové období 

TDZ V 
 

Posouzení konstrukce vozovky 
Návrhové období 25 

let 

  mezní hodnota 
zjištěná 
hodnota 

hodnocení 

Relativní poškození vozovky 0,85 0,051 vyhovuje 

Relativní poškození podloží 0,85 0,196 vyhovuje 
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4.9. Závěr se shrnutím výsledků návrhu opravy 
Provedená diagnostika a její vyhodnocení navrhuje pro řešený úsek komunikace silnice III/35720 mezi obcemi Dvořiště 

a Doubravice dva návrhy opravy. 

Varianta III/35720 - A řeší opravu konstrukce vozovky provedením kompletní výměny všech konstrukčních vrstev 

vozovky s případnou sanací podloží. V tomto případě by zůstala zachována stávající výšková poloha nivelety. 

Varianta III/35720 – B řeší opravu konstrukce vozovky provedením technologie recyklace za studena na místě v tl. 150 

mm jako nové stmelené podkladní vrstvy a pokládkou nových asfaltem stmelených krytových vrstev v celkové tloušťce 

90 mm. V této variantě opravy by došlo k navýšení stávající výškové polohy nivelety o 90 mm. 

 

 

V Hradci Králové 28. dubna 2022   zpracoval Ing. Martin Buštík 

 
 
 
 
 
Kontroloval a odsouhlasil:   Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 

 
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou 
a správou pozemních komunikací, číslo 406/2017, č.j.: 220/2017-120_TN/1, 30.11. 2017, oprávnění platí 
do 30.11. 2022. 
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 JV1 – S1 (sonda na stavbě) 
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JV2 – S2 (sonda na stavbě) 

 

JV3 – S3 (sonda na stavbě) 
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JV4 – S4 (sonda na stavbě) 

 

JV5 – S5 (sonda na stavbě) 
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PŘÍLOHA B MĚŘENÍ PRŮHYBŮ FWD A VYHODNOCENÍ 
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PŘÍLOHA C ROZBOR ZEMINY 
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PŘÍLOHA D STANOVENÍ OBSAHU PAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostický průzkum konstrukce vozovky 
Obnova silnice III/35720 Dvořiště – Doubravice 

Zpráva č.: 44/22/CL/HK 
 

 
M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec KrálovéStránka | 37 z 39 
 



Diagnostický průzkum konstrukce vozovky 
Obnova silnice III/35720 Dvořiště – Doubravice 

Zpráva č.: 44/22/CL/HK 
 

 
M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec KrálovéStránka | 38 z 39 
 



Diagnostický průzkum konstrukce vozovky 
Obnova silnice III/35720 Dvořiště – Doubravice 

Zpráva č.: 44/22/CL/HK 
 

 
M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec KrálovéStránka | 39 z 39 
 

 


	Listy a pohledy
	ROZ-PDPS_2018_4-F_4_DESKY


