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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1. Prizkum

Nazev pruzkumu:

Misto prizkumu:

Datum provedeni prizkumu:

Druh pruzkumu:

1.2. Investor

PRODIN, a.s.

Jiraskova 169
530 02 Pardubice

IC:V 252 92 161
DIC: CZ 252 92 161
1.3. Zpracovatel

DSP a.s.

Kosténice 111
530 02 Pardubice

IC: 27555917
DIC: CZ 27555917

Odpovédny zpracovatel:

Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.

CKAIT 0701216

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku

Prizkum konstrukce vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt
Silnice 111/36823 Moravska Ttebova — Kuncina

Prizkum konstrukce vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiku
Silnice I11/36823 Moravska Tfebova — KuncCina

Silnice 111/36823 Moravska Trebova — Kuncina
Okres Svitavy

Pardubicky kraj

Srpen / Zari 2019

Stanoveni skladby konstrukce vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiku

Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Priizkum konstrukce vozovky
a ° S o Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice 111/36823 Moravska Tfebova — Kuncina

2. PODKLADY

1. Objednavka investora s uvedenym pocltem a mistem pozadovanych vyvrtl
konstrukce vozovky.
2. Prohlidka zajmového uzemi zpracovatelem.

3. ZDUVODNENi PRUZKUMU

Vzhledem Kk pfipravované opravé vozovky Silnice 111/36823 Moravska Trebova —
Kuncina, bylo investorem prlizkumu objednano u zpracovatele provedeni prizkumu
konstrukce vozovky formou jadrovych wvyvrtd a stanoveni polycyklickych
aromatickych uhlovodikt v asfaltovych smésich konstrukénich vrstev vozovek. Ke
stavajici vozovce neni k dispozici zadna projektova dokumentace, jez by spolehlivé
popisovala skladbu konstrukce vozovky. Nepodafilo se dohledat ani zaznamy o
provedené vystavbeé této vozovky nebo pFipadnych rekonstrukcich.

4. PROVEDENY PRUZKUM
4.1. Zakladni udaje o provedeném priizkumu

Zajmova oblast se nachazi na Silnici 111/36823 Moravska Trfebova — Kuncina, okres
Svitavy, Pardubicky kraj. Cilem prizkumu bylo stanoveni tloustky konstruk&nich
vrstev vozovky a rozbor asfaltovych vrstev pro zatfidéni do kvalitativni tfidy
znovuziskané asfaltové smési vozovky (stanoveni polycyklickych aromatickych
uhlovodikt) pozemni komunikace v zajmovém useku formou jadrovych vyvrtu.

Celkem bylo provedeno 13 jadrovych vyvrtd & 100 mm na Silnici 111/36823 Moravska
Trebova — Kuncina. Mista vyvrta ve vozovce byla po dohodé s investorem stanovena
tak, aby byla reprezentativnim vzorkem stavu vozovky. Pruzkumné vyvrty byly
provedeny na celkovou tloustku stmelenych konstrukénich vrstev vozovky. Vyvrty
byly provadény ve vozovkach s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev. Celkova
plocha zajmové oblasti komunikace nepfesahuje 40.000 m?2.

4.2. Popis stavajiciho stavu

Zajmovy usek Silnice 111/36823 Moravska Trebova — Kuncina se nachazi v provoznim
staniCeni km 8,846 — 15,770. ZaCatek feSeného useku je situovan v misté svislého
dopravniho znaceni zaCatek obce Kuncina (mistni ¢ast Nova Ves), konec useku je
v misté kfizovatky se silnici 11/368. Celkova délka zajmového useku je 6.924 m.
Celkova plocha zajmové oblasti komunikace nepfesahuje 40.000 m?.

Stavajici vozovka s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev vykazuje znamky poruch a
nerovnosti, které zhorsuji sjizdnost komunikace, bezpecné uzivani a jizdni komfort
na komunikaci.

Odvedeni srazkovych vod z komunikace je zabezpefeno systémem podélnych a
pri€nych sklonu do silni¢nich pfikopu, pfipadné do pfilehlé zelené.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -4 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Silnice 111/36823 Moravska Tfebova — Kuncina

4.3. Popis provedeného priuzkumu

Na zajmovém useku komunikace bylo provedeno celkem 13 jadrovych vyvrtd
@ 100 mm. Pocet diagnostickych vyvrtd byl stanoven po dohodé s investorem akce
vzhledem k charakteru, délce a ploSe zajmového useku komunikace. Situovani
provedeného vyvrtu je patrné z Pfilohy I.

Vyvrty byly provadény na celkovou tloustku stmelenych konstrukénich vrstev
vozovky tak, aby bylo mozno spolehlivé stanovit tloustky jednotlivych stmelenych
konstrukénich vrstev vozovky. Mista a pocet provedenych vyvrtd byla stanovena po
dohodé s investorem a po prohlidce komunikace tak, aby méla maximalni vypovidaci
hodnotu o zajmovém useku komunikace.

PFi provadéni vyvrtd nedoslo k zadnym negativnim skutec¢nostem, které by ovlivnily
kvalitu provedenych diagnostickych praci.

Provedené vyvrty byly oznaeny symbolem Vzorek — V1 az V14. Znaceni bylo
provedeno vzestupné ve sméru Kunc€ina (mistni ¢ast Nova Ves) — Moravska
Trebova, tj. ve sméru provozniho staniceni.

Protokoly z provedenych laboratornich zkouSek (stanoveni polycyklickych
aromatickych uhlovodik — PAU) jsou uvedeny v Pfiloze Il.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -5-
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice 1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek — V1

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tfebova — Kuncina
pravy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 0,051 00
0,80 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 40 mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
60 mm  PM Penetracni makadam
60mm S Stérk (frakce 0/63, zahlinéno)

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 160 mm

Fotodokumentace Vzorku — V1:

Obr. 1 - Jadro vyvrtu Vzorek — V1 (in situ).

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -6 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Obr. 2 - Jadro vyvrtu Vzorek — V1 (laborator).

W

VZOREK - V1 _

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -7 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek - V2

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
levy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 0,633 00
1,20 m od hrany obruby vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 5mm PR Postfik regeneracni
25mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
30mm  ACP 22 Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy
60mm PM Penetracni makadam

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 120 mm
Fotodokumentace Vzorku — V2:

Obr. 3 - Jadro vyvrtu Vzorek — V2 (in situ).
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DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -8 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Obr. 4 - Jadro vyvrtu Vzorek — V2 (laborator).

 VZOREK V2 |-

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -9.
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prazkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek - V3

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
levy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 1,201 00
1,10 m od hrany obruby vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 30mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
Separace vrstev
70mm PM Penetracni makadam (rozpadly)

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 100 mm

Fotodokumentace Vzorku — V3:

Obr. 5 - Jadro vyvrtu Vzorek — V3 (in situ).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -10 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prazkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfebova — Kun¢ina

Obr. 6 - Jadro vyvrtu Vzorek — V3 (laborator).

DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstitku -11 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek — V4
Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
pravy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)

km 2,117 00
1,20 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 30mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
130 mm PM Penetra¢ni makadam (rozpadly)

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 160 mm
Fotodokumentace Vzorku — V4:

Obr. 7 - Jadro vyvrtu Vzorek — V4 (in situ).

- VZOREK - v4 Y

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -12 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prazkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfebova — Kun¢ina

Obr. 8 - Jadro vyvrtu Vzorek — V4 (laborator).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -13 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prazkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek - V5

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
pravy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 3,705 00
15,00 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 5mm PR Postfik regeneracni
45mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
105mm PM Penetracni makadam

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 155 mm

Fotodokumentace Vzorku — V5:

Obr. 9 - Jadro vyvrtu Vzorek — V5 (in situ).

' ?}’ZOREK - V5
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DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -14 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Obr. 10 - Jadro vyvrtu Vzorek — V5 (laborator).

VZOREK - V5
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DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku - 15 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prazkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfebova — Kun¢ina

Vzorek - V6

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
levy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 3,833 00
1,20 m od hrany obruby vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 5mm PR Postfik regeneracni
25mm  ACL 16  Asfaltovy beton pro lozni vrstvy
70mm PM Penetracni makadam
Odvrtana tloustka

konstrukce vozovky: 100 mm

Fotodokumentace Vzorku — V6:

Obr. 11 - Jadro vyvrtu Vzorek — V6 (in situ).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku - 16 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Obr. 12 - Jadro vyvrtu Vzorek — V6 (laborator).

VZOREK - V6 _

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -17 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek - V7

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
pravy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 4,036 00
0,80 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 30mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
30mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
50mm PM Penetracni makadam

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 110 mm

Fotodokumentace Vzorku — V7:

Obr. 13 - Jadro vyvrtu Vzorek — V7 (in situ).

| VZOREK - V7 o
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DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku - 18 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Obr. 14 - Jadro vyvrtu Vzorek — V7 (laborator).

| VZOREK -V7_

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -19 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek - V8

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
levy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 4,761 00
1,00 m od zpevnéné hrany vozovky vilevo

Konstrukce vozovky: 5mm PR Postfik regeneracni
30mm  ACP 22 Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy
50mm PM Penetracni makadam

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 85 mm

Fotodokumentace Vzorku — V8:

Obr. 15 - Jadro vyvrtu Vzorek — V8 (in situ).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -20 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prazkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfebova — Kun¢ina

Obr. 16 - Jadro vyvrtu Vzorek — V8 (laborator).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku =21 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek - V9

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
pravy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 5,490 00
1,20 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo

Konstrukce vozovky: 25mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
85mm PM Penetracni makadam

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 110 mm

Fotodokumentace Vzorku - V9:

Obr. 17 - Jadro vyvrtu Vzorek — V9 (in situ).

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -22 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Obr. 18 - Jadro vyvrtu Vzorek — V9 (laborator).

VZOREK -V9 .

DSP a.s. Spoleénost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -23 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Vzorek - V10

Popis polohy vyvrtu:

Konstrukce vozovky:

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky:

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Silnice 111/36823 Moravskéa Trebova — Kunc¢ina
levy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 6,391 00

1,00 m od zpevnéné hrany vozovky vilevo

10mm PR Postfik regeneracni
120mm PM Penetracni makadam
130 mm

Fotodokumentace Vzorku - V10:

Obr. 19 - Jadro vyvrtu Vzorek — V10 (in situ).

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -24 -
Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Obr. 20 - Jadro vyvrtu Vzorek — V10 (laborator).

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -25-
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prazkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek — V11

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
levy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 2,264 00
0,60 m od zpevnéné hrany vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 5mm PR Postfik regeneracni
30mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 35 mm
Fotodokumentace Vzorku — V11:

Obr. 21 - Jadro vyvrtu Vzorek — V11 (in situ).

I VZOREK - V11 * |
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DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -26 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prazkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfebova — Kun¢ina

Obr. 22 - Jadro vyvrtu Vzorek — V11 (laborator).

DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstitku -27 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek — V12
Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
pravy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 2,933 00
1,00 m od zpevnéné hrany vozovky vpravo
Konstrukce vozovky: 50mm  ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 50 mm

Fotodokumentace Vzorku — V12:

Obr. 23 - Jadro vyvrtu Vzorek — V12 (in situ).
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DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -28 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prazkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfebova — Kun¢ina

Obr. 24 - Jadro vyvrtu Vzorek — V12 (laborator).

DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstitku -20.
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prizkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfrebova — Kunc¢ina

Vzorek — V14

Popis polohy vyvrtu:  Silnice 111/136823 Moravska Tifebova — Kuncina
levy jizdni pruh vozovky (smér Moravska Trebova)
km 6,809 00
1,10 m od zpevnéné hrany vozovky vievo

Konstrukce vozovky: 30mm ACO 8  Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
50mm PM Penetracni makadam

Odvrtana tloustka
konstrukce vozovky: 80 mm

Fotodokumentace Vzorku — V14:

Obr. 25 - Jadro vyvrtu Vzorek — V14 (in situ).
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DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -30 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



D S P Prazkum konstrukce vozovky
a . S . Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tfebova — Kun¢ina

Obr. 26 - Jadro vyvrtu Vzorek — V14 (laborator).

DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstitku -31 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



Prizkum konstrukce vozovky
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt
Silnice 111/36823 Moravska Ttebova — Kuncina

DSP a.s.

5. VYSLEDKY PRUZKUMU

Celkem bylo provedeno 13 jadrovych vyvrtd @ 100 mm na vozovce Silnice 111/36823
Moravska Tfebova — Kuncina.

Tab. 1 — Skladba konstrukcnich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V1.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
40 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V1 60 mm | PM Penetracni makadam
60 mm | S Stérk frakce 0/63,
zahlinéno
Celkem 160 mm

Tab. 2 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikd (PAU) Vzorek — V1.

Ukazatel PAU [mg/kg]
Vyvrt Vrstvy Naméfena Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T1
V1 ACO 11 0,60 <12
Tab. 3 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V2.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
25 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
v2 30 mm | ACP 22 Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy
60 mm | PM Penetracni makadam
Celkem 120 mm

Tab. 4 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikd (PAU) Vzorek — V2.

Ukazatel PAU [mg/kg]
Vyvrt Vrstvy Naméfena Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T1 ZAS-T2
PR + ACO 11 0,95 <12
V2
ACP 22 17,10 12<x<25
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -32 -

Kosténice 111
530 02 Pardubice

Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
I1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Tab. 5 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V3.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka

30 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

V3 Separace vrstev

70 mm | PM Penetra¢ni makadam rozpadly

Celkem 100 mm

Tab. 6 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAU) Vzorek — V3.

Ukazatel PAU [mg/kg]

Vyvrt Vrstvy Namérena Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T3
V3 ACO 11 58,20 25 <x =300

Tab. 7 — Skladba konstrukcnich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V4.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka

30 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

V4
130 mm | PM Penetra¢ni makadam rozpadly

Celkem 160 mm

Tab. 8 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAU) Vzorek — V4.

Ukazatel PAU [mg/kg]

Vyvrt Vrstvy Namérena Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T3
Va4 ACO 11 204,00 25 <x =300

Tab. 9 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V5.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
V5 45 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
105 mm | PM Penetracni makadam

Celkem 155 mm

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -33 -
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
530 02 Pardubice IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Prizkum konstrukce vozovky

Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikt

Silnice I11/36823 Moravska Tiebova — Kun¢ina
Tab. 10 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) Vzorek — V5.

Ukazatel PAU [mg/kg]

Vyvrt Vrstvy Namérena Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T2
V5 PR+ ACO 11 15,60 12<x<25
Tab. 11 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V6.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
V6 25 mm | ACL 16 Asfaltovy beton pro lozZni vrstvy
70 mm | PM Penetracni makadam
Celkem 100 mm

Tab. 12 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiku (PAU) Vzorek — V6.

Ukazatel PAU [mg/kg]

Vyvrt Vrstvy Naméfena Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T1
V6 PR + ACL 16 11,30 <12
Tab. 13 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V7.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
30 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
v7 30 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
50 mm | PM Penetracni makadam
Celkem 110 mm
Tab. 14 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikiu (PAU) Vzorek — V7.
Ukazatel PAU [mg/kg]
Vyvrt Vrstvy Naméfeni Kvalitativni trida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T1
ACO 11 4,20 <12
v7
ACO 11 10,70 <12
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -34 -

Kosténice 111
530 02 Pardubice

Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Tab. 15 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V8.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
V8 30 mm | ACP 22 Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy
50 mm | PM Penetrani makadam
Celkem 85 mm

Tab. 16 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodik( (PAU) Vzorek — V8.

Ukazatel PAU [mg/kg]
Vyvrt Vrstvy Namérena Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T2
V8 PR + ACP 22 13,50 12<x<25
Tab. 17 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V9.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
25 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V9
85 mm | PM Penetrani makadam
Celkem 110 mm

Tab. 18 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) Vzorek — V9.

Ukazatel PAU [mg/kg]

Vyvrt Vrstvy Namérena Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T3
V9 ACO 11 38,8 25 <x =300

Tab. 19 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V10.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
10 mm | PR Postfik regeneracni
V10
120 mm | PM Penetracni makadam
Celkem 130 mm
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -35 -

Kosténice 111
530 02 Pardubice

Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
I1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Tab. 20 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V11.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
5mm | PR Postfik regeneracni
V11
30 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
Celkem 35 mm
Tab. 21 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiku (PAU) Vzorek — V11.
Ukazatel PAU [mg/kg]
Vyvrt Vrstvy Naméfena Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T1
V11 PR + ACP 22 2,71 <12

Tab. 22 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V12.

Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
V12 50 mm | ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
Celkem 50 mm
Tab. 23 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) Vzorek — V12.
Ukazatel PAU [mg/kg]
Vyvrt Vrstvy Naméfeni Kvalitativni trida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T3
V12 ACO 11 179,00 25 <x<300
Tab. 24 — Skladba konstrukénich vrstev vozovky v misté vyvrtu Vzorek — V14.
Vyvrt | Konstrukce vozovky Poznamka
30 mm | ACO 8 Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
V14
50 mm | PM Penetracni makadam
Celkem 80 mm
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -36 -

Kosténice 111
530 02 Pardubice

Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Tab. 25 — Celkové mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodik( (PAU) Vzorek — V14.
Ukazatel PAU [mg/kg]
Vyvrt Vrstvy Naméfeni Kvalitativni tfida Poznamka
konstrukce hodnota ZAS-T1
V14 ACO 8 2,47 <12
DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku -37 -

Kosténice 111
530 02 Pardubice

Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052
IC: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917
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Silnice 111/36823 Moravska Tfebova — Kuncina

6. DOPORUCENI A ZAVER

V srpnu 2019 bylo provedeno 13 jadrovych vyvrtd @ 100 mm pro uréeni skladby
konstrukce vozovky a stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiku
v asfaltovych smésich konstrukCnich vrstev vozovky Silnice 111/36823 Moravska
Tfebova — Kuncina. Diagnostické vyvrty byly provedeny na celkovou tloustku
stmelenych konstrukCnich vrstev vozovky, a to vreprezentativnich mistech
zajmového Useku komunikace. Z diagnostického prizkumu byla ucinéna
fotodokumentace a sepsana souhrnna zprava.

Z provedeného prlzkumu, naméfenych hodnot provedenych zkousek a zjisténych
charakteristik z odebranych vzork( konstrukce vozovky Ize ucinit nasledujici zavéry:

Na zakladé Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb., Prilohy €. 1 Celkové mnozstvi
polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAU), Ize odebrané vzorky:

Vzorek —V1:  vrstvu ACO 11 v tloust’ce 40 mm zaradit do tfidy ZAS-T1.

Vzorek —V2: vrstvu PR + ACO 11 v tloust'ce 30 mm zaradit do tfidy ZAS-T1.
vrstvu ACP 22 v tloust'ce 30 mm zaradit do tridy ZAS-T2.

Vzorek —V3:  vrstvu ACO 11 v tloust'ce 30 mm zaradit do tridy ZAS-T3.
Vzorek —V4:  vrstvu ACO 11 v tloust'ce 30 mm zaradit do tridy ZAS-T3.

Vzorek —V5:  vrstvu PR + ACO 11 v tloust’ce 50 mm zaradit do tridy ZAS-T2.

Vzorek —V6: vrstvu PR + ACO 11 v tloust’ce 30 mm zaradit do tridy ZAS-T1.

Vzorek —V7:  vrstvu ACO 11 v tloust'ce 30 mm zaradit do tfidy ZAS-T1.
vrstvu ACO 11 v tlousSt'ce 30 mm zaradit do tfidy ZAS-T1.

Vzorek —V8:  vrstvu PR + ACP 22 v tloust'ce 35 mm zaradit do tridy ZAS-T2.

Vzorek —V9:  vrstvu ACO 11 v tloust'’ce 25 mm zaradit do tfridy ZAS-T3.

Vzorek — V11: vrstvu PR + ACP 22 v tloust'ce 35 mm zaradit do tridy ZAS-T1.

Vzorek —V12: vrstvu ACO 11 v tloust'ce 50 mm zaradit do tfidy ZAS-T3.

Vzorek — V14: vrstvu ACO 8 v tloust'ce 30 mm zaradit do tfidy ZAS-T1.

Provedeny prizkum muze slouzit jako podklad pro navrh opravy Silnice 111/36823
Moravska Tfebova — Kun€ina v zajmovém useku komunikace.

Kosténice, srpen / zafi 2019 Ing. Jakub Fort
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.

DSP a.s. Spolec¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku - -
I ] ]

Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052

530 02 Pardubice I1C: 275 55 917, DIC: CZ 275 55 917



Priloha I:

Situovani diagnostickych vyvrtu konstrukce vozovky

Silnice 111/36823 Moravska Trebova — Kuncina

Srpen / Zari — 2019
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Priloha ll:

Protokoly o zkousce asfaltovych vrstev vozovky
Silnice 111/36823 Moravska Trebova

(stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki)

Srpen | Zari — 2019
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POSKYTOVANI )
LABORATORNICH SLUZEB

ENVIREX spol. sr. 0. Chotébof

Prumyslova 1756
583 01 Chotébof

Laboratof ENVIREX spol. sr.o. Chotébof )
Zkusebni laboratof & 1332 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

e
R

Tel.569 623 175 envirex@quick.cz

T~
L 1332
DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

Datum: 11.09.19

Véc:  Vyrok o shodé k protokolu o zkouice
Cislo | Oznaleni | Ukazatel | NaméFens

vzorku vzorku | (mg/kg) | hodnota Kvalitativni
tFida
ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4

5127 V-1 PAU 0.60 <12 12 <x:£25 25 <x <300 > 300
5128 V 2-1 PAU 0.95 =12 12 <x <25 25 <x<300 > 300
5129 V22 PAU 17.1 <12 12<x<25 |[25<x<300 >300
5130 V 3-1 PAU 58.2 <12 12<x<25 | 25<x<300 > 300
5131 V4-1 PAU 204 <12 12<x<25 | 25<x<300 > 300
5132 V 5-1 PAU 15.6 <12 12<x<25 |25<x<300 > 300
5133 V 6-1 PAU 11.3 <12 12<x £25 25 <x <300 > 300
5134 V7-1 PAU 4.20 <12 12<x<25 |25<x<300 > 300
5135 V72 PAU 10.7 <12 12<x <25 25 <x <300 > 300
5136 V 8-1 PAU 135 <12 12=x <25 | 25<x=<300 > 300
5137 V 9-1 PAU 38.8 <12 12X 225 |.25<%<300 > 300
3138 V1I-1 PAU 271 <12 12<x<25 25 <x <300 > 300
5139 V12-1 PAU 179 <12 12<x <25 25 <x <300 > 300
5140 V 14-1 PAU 247 <12 12<x<25 |25<x<300 > 300

Na zékladé¢ Sbirky zakond ¢.130/2019 Prilohy &.1 Celkové mnozstvi polyaromatickych uhlovodikt (PAU) jsou
vzorky €. 5127, 5128, 5133, 5134, 5135, 5138, 5140 zafazeny jako ZAS-T1, vzorky €.5129, 5132, 5136 jsou
zafazeny jako ZAS-T2 a vzorky ¢&. 5130, 5131, 5137, 5139 Jjsou zatazeny jako ZAS-T3.

Nejistota méfeni pfi vyroku o shodé neni zohlediiovéna.

Ptiloha: Protokol &. 3276/19
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strana | z 15 stran protokolu ¢.3276/19

Protokol o zkouSce ¢.3276/19

Misto provedeni analyz : Laboratof ENVIREX spol. s r.0. Chot&bot
Lab.éisla vzorki : 5127 - 5140
Zadavatel : DSP a.s., Kosténice 111,

530 02 Pardubice

Lokalita : Moravska Tiebova - Kunéina
Objednavka 1 prubézna
Odbér : zadavatel

- vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat

Datum p¥ijeti vzorku - 30.08.19

e

s

Datum provedeni analyz 30.08.19 - 11.09.19

Termin dodani vysledka - maximalné do 14 dnfi

Pocet stran protokolu : 15

Vysledky oznacené " S " byly ziskany subdodévkou.
Metody s kodem ukonéenym " N " nejsou akreditovany.
Pokud provadi odbér vzorku pracovnik laboratofe, jednd se o akreditovany odbér.

Poznamka:

Roz3itena nejistota charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze s pravdépodobnosti 95 % odekavat

skute¢nou hodnotu naméfené resp. vypoétené veliiny. Je vyjadfen jako dvojnasobek odhadu relativni smérodatné odchylky
méfené veli¢iny. Nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
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Oznaéeni Moravskd Ttebova - Kundina, asfaltovd smés V 1-1
Lab.¢islo
Material
Odbér
analyt jednotka zjisténa rozsifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% suging
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 0.30 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 0.22 £30% PAU-2
Acenaftylen mgkg < 0.20 CH-43
Fluoren mg/kg 0.017 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 0.033 +30% PAU-2
Antracen mgkg < 0.010 PAU-2
Fluoranthen mg/kg 0.014 +30% PAU-2
Pyren mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(a)antracen mgkg < 0.010 PAU-2
Chrysen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg < 0.010 PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(ghi)perylen mgkg < 0.010 PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgkg < 0.010 PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 0.60 +30% PAU-2, CH-43
Sudina % 99.82 +7% S-1
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Oznaceni Moravska Tiebova - Kunéina, asfaltova smés V 2-1
Lab.&islo
Material
Odbeér
analyt jednotka zjisténa rozsifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% susing
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 0.29 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 0.21 +30% PAU-2
Acenaftylen mgkg < 0.20 CH-43
Fluoren mg/kg 0.052 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 0.087 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 0.011 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 0.20 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 0.044 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 0.012 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 0.014 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg < 0.010 PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(a)pyren mgkg < 0.010 PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(ghi)perylen mgkg < 0.010 PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg < 0.010 PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 0.95 +30% PAU-2, CH-43
Sugina % 99.35 +=7% S-1
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Oznaceni Moravska Ttebova - Kunéina, asfaltovd smés V 2-2
Lab.¢islo
Material
Odbeér
analyt jednotka zjisténa roziifena kéd
hodnota nejistota metody
ve 100% susing
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 0.38 +30% PAU-2
Acenaften mg’kg 2.34 +30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 0.72 +30% CH-43
Fluoren mg/kg 0.96 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 225 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 0.95 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 4.62 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 2.92 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 0.60 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 0.52 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0.30 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0.14 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 0.20 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.078 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.080 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0.090 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodik) mg/kg 17.1 +30% PAU-2, CH-43
Su$ina % 98.61 =7% S-1
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Oznadeni Moravskd Ttrebova - Kunéina, asfaltova smés V 3-1
Lab.¢islo
Material
Odbér
analyt jednotka zjisténa rozsifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% susing
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg’kg 5.24 £30% PAU-2
Acenaften mg'kg 4.97 =30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 1.47 +30% CH-43
Fluoren mg/kg 522 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 16.8 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 4.92 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 10.6 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 5.43 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 1.25 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 0.93 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0.45 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0.25 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 0.31 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.097 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.098 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0:12 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 58.2 +30% PAU-2, CH-43
SuSina % 99.22 +7% S-1
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Oznaceni Moravska Ttebova - Kunéina, asfaltovd smés V 4-1
Lab.¢islo 5131
Material pevny
Odbér PEL
analyt jednotka zjisténa roz§ifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% susing
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 38.7 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 17.1 +30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 10.1 +30% CH-43
Fluoren mg/kg 222 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 229 =30% PAU-2
Antracen mg/kg 10.3 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 449 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 22.5 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 557 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 3.05 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 2.34 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 1.13 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 1.74 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.39 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.58 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0.66 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 204 +30% PAU-2, CH-43
SuSina % 99.42 +7% S-1
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Oznaceni Moravska Trebova - Kunéina, asfaltovd smés V 5-1
Lab.¢islo
Material
Odbér
analyt jednotka zjisténa rozsifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% su§iné
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 2.21 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 4.19 +30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 0.97 +30% CH-43
Fluoren mg/kg 1.74 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 1.00 +=30% PAU-2
Antracen mg/kg 1.07 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 2.66 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 1.08 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 0.23 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 0.18 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0.082 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0.026 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 0.061 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.024 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.010 PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0.018 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 15.6 +30% PAU-2, CH-43
Susina % 99.22 +7% S-1
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Oznaceni Moravskd Ttebova - Kundina, asfaltova smés V 6-1
Lab.¢islo
Material
Odber
analyt jednotka zjisténd rozsifena kéd
hodnota nejistota metody
ve 100% susing
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 1221 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 232 +30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 0.41 +30% CH-43
Fluoren mg/kg 1.33 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 1.09 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 0.95 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 1.82 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 1.30 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 0.30 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 0.24 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0.10 =30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg'kg 0.051 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 0.081 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.017 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.024 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0.026 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 113 +30% PAU-2, CH-43
Susina % 99.47 +7% S-1
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Oznaceni Moravska Tiebova - Kundina, asfaltova smés V 7-1
Lab.¢islo
Material
Odbér
analyt Jjednotka zjisténa roziifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% susing
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 0.76 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 0.84 =30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 0.20 CH-43
Fluoren mg/kg 0.41 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 0.98 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 0.19 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 0.51 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 0.26 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 0.065 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 0.079 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0.031 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0.017 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 0.026 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.010 PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.017 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0.015 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 4.20 +30% PAU-2, CH-43
Susina % 99.51 =7% S-1
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Oznaceni Moravska Ttebové - Kun¢ina, asfaltova smés V 7-2
Lab.¢islo
Material
Odbér
analyt jednotka zjisténa roz§ifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% suging
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 2.12 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 0.70 +30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 0.20 CH-43
Fluoren mg/kg 1.18 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 1.23 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 0.85 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 1.78 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 1.29 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 0.44 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 0.30 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 025 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0.12 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 0.20 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.080 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.088 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0.066 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodikii) mg/kg 10.7 +30% PAU-2, CH-43
Su$ina % 98.82 =7% S-1
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Oznaéeni Moravskd Tirebova - Kun¢ina, asfaltova smés V §-1
Lab.¢islo
Material
Odbér
analyt jednotka zjisténa rozsifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% susing
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 0.53 =30% PAU-2
Acenaften mg/kg 0.29 +30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 0.31 +30% CH-43
Fluoren mg/kg 0.46 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 1.70 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 0.47 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 3.19 £30% PAU-2
Pyren mg/kg 3.00 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 0.90 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 0.55 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0.69 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0.35 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 0.54 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.70 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.26 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0.19 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 13.5 +30% PAU-2, CH-43
Susina % 99.53 +7% S-1
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Oznacdeni Moravska Trebova - Kunéina, asfaltovd smés V 9-1
Lab.¢islo
Material
Odbér
analyt jednotka zjisténa roz§ifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% susiné
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 2.73 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 2.97 +30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 0.84 +30% CH-43
Fluoren mg/kg 3.24 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 3.88 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 2.69 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 12.5 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 4.71 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 1.56 £30% PAU-2
Chrysen mg/kg 1.33 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0.89 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0.43 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 0.67 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.16 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.26 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0.039 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodikii) mg/kg 38.8 +30% PAU-2, CH-43
Sugina % 99.69 +7% S-1
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Oznaceni Moravska Trebova - Kun¢ina, asfaltova smés V 11-1
Lab.¢islo
Material
Odbér
analyt jednotka zjisténa roziifend kod
hodnota nejistota metody
ve 100% susing
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 0.36 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 0.82 +30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 0.20 CH-43
Fluoren mg/kg 0.49 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 0.55 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 0.13 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 0.13 =30% PAU-2
Pyren mg/kg 0.076 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 0.033 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 0.025 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0.029 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0.018 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 0.023 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.010 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.014 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0.010 PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 2.71 +30% PAU-2, CH-43
Susina % 99.55 +7% S-1
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Oznaceni Moravska Ttebova - Kunéina, asfaltova smés V 12-1
Lab.¢islo
Material
Odber
analyt jednotka zjisténa rozsifena kod
hodnota nejistota metody
ve 100% susing
Polycyklické aromatické uhlovodiky
Naftalen mg/kg 24.7 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 17.3 +30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 1.54 +30% CH-43
Fluoren mg/kg 14.8 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 15.0 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 10.7 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 51.0 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 24.4 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 6.63 +30% PAU-2
Chrysen mg/kg 4.03 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 3.50 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 1.80 +30% PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 2.49 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.73 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.023 +30% PAU-2
Indeno(1.2,3-cd)pyren mg/kg 0.14 +30% PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 179 +30% PAU-2, CH-43
Susina % 99.50 +7% S-1
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Oznageni : Moravska Trebova - Kunéina, asfaltovd smés V 14-1

Lab.¢islo : 5140

Material : pevny

Odbér : PEL

analyt jednotka zjisténa roziifend kod
hodnota nejistota metody

ve 100% susiné
Polycyklické aromatické uhlovodiky

Naftalen mg/kg 0.36 +30% PAU-2
Acenaften mg/kg 0.42 +30% PAU-2
Acenaftylen mg/kg 0.33 +30% CH-43
Fluoren mg/kg 0.33 +30% PAU-2
Fenantren mg/kg 0.47 +30% PAU-2
Antracen mg/kg 0.10 +30% PAU-2
Fluoranthen mg/kg 0.22 +30% PAU-2
Pyren mg/kg 0.10 +30% PAU-2
Benzo(a)antracen mg/kg 0.025 =30% PAU-2
Chrysen mg/kg 0.017 +30% PAU-2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0.036 +30% PAU-2
Benzo(k)fluoranthen mgkg < 0.010 PAU-2
Benzo(a)pyren mg/kg 0.021 +30% PAU-2
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg 0.013 +30% PAU-2
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0.013 +30% PAU-2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgkg < 0.010 PAU-2
PAU (Zuhlovodiki) mg/kg 247 +30% PAU-2, CH-43
Susina % 97.99 7% S-1
2.Metody:

Metodiky uloZeny v laborato¥i k nahlédnuti.

Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki metodou kapalinové chromatografie po extrakci tuhou fazi
(s fluorescencnim detektorem) dle PAU-2 &ast 2 (CSN 757554, CSN EN 1SO 17993)

Stanoveni BTEX a chlorovanych alifatickych uhlovodikii metodou plynové chromatografie po separaci SPME
(s FID detektorem) dle CH-43 ¢ast 2 (CSN EN ISO 10301, TNV 75 7055)

Stanoveni sudiny gravimetricky dle S-1 &4st 2 (CSN 58 0120)

3.Prohlaseni:

Tento protokol nesmi byt reprodukovén bez pisemného souhlasu laboratore ENVIREX s.r.o. C I jinak nez
cely. Vysledky se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty (napt.sprg tho'ohardlae ).
N ’
A3 %\

NVIREX spal. 8 4.0 %)

Datum vydéni protokolu: 11.09.19

a 2 756
pidalovagmyslove |
T4 01 Croteoo 2

Toto je konec protokolu
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